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REPARACIÓN INTRAORAL 
DE UNA INCRUSTACIÓN DE 
DISILICATO DE LITIO

En primer lugar, preparé la cavidad para las 
restauraciones parciales. Antes de tomar la 
impresión, ya había tratado los dientes 16 
y 17 con un sellado dentinario inmediato, 

seguido de una reconstrucción de muñones 
con composite.

Desafortunadamente, después de tres años, 
la pared palatina del diente 16 se fracturó. 
Por lo tanto, coloqué un dique de goma para 

aislamiento.

disilicato de litio con GLUMA® Ceramic Primer. 

de la dentina con el primer. El primer se secó 
al aire después de 20 segundos.

En el siguiente paso, hice las restauraciones 
parciales con la ayuda de disilicato de litio. La 
cerámica fue acondicionada extraoralmente. 

20 segundos, seguido de una silanización.

del diente fracturado y del disilicato de litio 
con una fresa de diamante grueso.

Después, apliqué GLUMA® Bond Universal a 

Después de 20 segundos de aplicación activa, 
el adhesivo se secó al aire hasta que la capa 
de adhesivo dejó de moverse. El adhesivo se 

fotopolimerizó durante 10 segundos.

Estas son las restauraciones parciales una 
semana después de la cementación adhesiva.

Después, grabé y limpié el diente y las 

fosfórico (GLUMA® Etch 35 Gel)
y las enjuagué con agua.

Finalmente, construí la pared del diente 
palatino fracturado en tres incrementos 

usando el composite Charisma® Diamond. Las 
restauraciones se terminaron y se pulieron.
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En la odontología cotidiana, a menudo no hay tiempo para inventar nuevos métodos, por lo que los odontólogos, como todos 
los demás, se adhieren a métodos probados. El Dr. Stefano Daniele, dentista con sede en Milán, Italia, explica paso a paso 
cómo se puede realizar la reparación intraoral de una restauración parcial utilizando GLUMA® Bond Universal.

DR. STEFANO DANIELE


