
Charisma® Classic
Comparación de la adaptación al color de Charisma® Classic con otros materiales compuestos.

Salud bucal en las mejores manos.

El objetivo de una restauración exitosa es una reconstrucción estable a largo plazo de todos los aspectos 
biológicos y funcionales, pero también estéticos del diente. La mayoría de las veces, los pacientes no son 
capaces de valorar el estado funcional y biológico de sus restauraciones, siempre y cuando estos 
parámetros no causen complicaciones notables. Sin embargo, la apariencia estética de las restauraciones 
anteriores puede ser juzgada muy fácilmente por el paciente. La alta demanda por perfección estética de 
parte del paciente puede llevar al deseo de reemplazar las restauraciones por razones estéticas, aún si los 
aspectos biológico y funcional son suficientes1. Por lo tanto, es obvio que el color de una restauración debe 
de adaptarse perfectamente a la estructura dental circundante, especialmente en la zona estética. Esto se 
vuelve especialmente complicado cuando se utiliza una técnica monocromática que debe de encajar con 
todo el diente. 

El siguiente estudio realizado por el Prof. Giannini (Unicamp FOP, Brazil) demuestra la excelente 
adaptación al color de Charisma® Classic, gracias a su nueva tecnología de relleno Microglass® II. 

Información Científica

1Demarco FF, Correa MB, Cenci MS, Moraes RR, Opdam NJM: Longevity of posterior composite restorations: Not only a matter of materials.
Dent Mater 28 (2012): 87–101
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Comparación de la adaptación al color de Charisma® Classic
con otros materiales compuestos.

Objetivo
El propósito de este estudio es evaluar la percepción estética (adaptación al color) de restauraciones de Charisma® Classic, 
comparada con materiales de la competencia en cavidades Clase III al usar técnicas de estratificación de una sola capa.

Métodos y materiales
Se utilizaron dientes para dentaduras (Mondial, Kulzer, Alemania) color A3 para simular el diente. Se preparó una cavidad artificial 
clase III en cada diente. Posteriormente, las cavidades fueron rellenadas de manera aleatoria con el color A3 de Charisma® Classic, 
(Kulzer, Alemania) o materiales de la competencia en técnica de estratificación de una sola capa. Los materiales de la competencia 
utilizados fueron Tetric® N-Ceram, Tetric® y Evetric® (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein), Spectrum® TPH3 (Dentsply, USA), Filtek™ 
Z100 y Filtek™ Z250 (3M ESPE, USA), G-aenial® Anterior (GC, Japón), Amelogen® Plus (Ultradent, USA). Quince expertos dentales 
evaluaron la adaptación al color de las restauraciones (0=mejor adaptación al color, 10=mayor discrepancia) bajo condiciones de 
luz estándar en una prueba a ciegas. Para el análisis estadístico de la adaptación al color entre los materiales compuestos, se utilizó 
la prueba Kruskal Wallis y Dunn (p < 0.05).

Resultados
Charisma Classic muestra excelente adaptación al color debido a su tecnología de relleno Microglass® II.

Charisma® Classic muestra excelente adaptación al color debido a su tecnología de relleno Microglass® II
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Las mismas letras indican que no hay diferencias importantes
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Conclusión
Amelogen® Plus, G-aenial® Anterior y Z100 mostraron la mayor discrepancia que la encontrada con Charisma® Classic y Tetric® 
N-Ceram. Charisma® Classic y Tetric® N-Ceram mostraron mejor adaptación al color, sin embargo no mostraron diferencias 
importantes al ser comparadas con los otros composites estudiados. 

Fuente
Prof. Marcelo Giannini, Unicamp FOP, Priacicaba, Brazil. Reporte de prueba 2014, datos sin publicar. Información en archivo. El 
estudio fue abreviado y resumido y todos los diagramas han sido establecidos por Kulzer GmbH.


